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Plyta fundamentowa posadowiona bedzie na odpowiednio przygotowanej
warstwie nosnej.

W tym celu nalezy zebra¢ warstwe gleby i gruntu rodzimego do warstwy
nosnej. Odkryta warstwe gruntu nalezy zniwelowaé do poziomu, a nastgpnie wykonaé
podsypke piaszczysto-zwirowa, zageszezong warstwami o grubosci do 0,20m i stopnia
zageszezenia Iy > 0,97. Nastepnie wykona¢ podsypke grubosci 20 cm z piasku
stabilizowanego cementem (50 kg/m?), ZagesZczonego.

Na podsypce utozy¢ warstwe chudego betonu klasy B 7,5 o grubosci 10 cm z
zaglebieniem na studzienki i osadzi¢ rury wylotu wody oraz spustu osadu. Chudy
beton zagruntowa¢ dysperbitem oraz wykona¢ izolacj¢ z 2-ch warstw papy asfaltowej
na lepiku. Studzienki spustowe osadu i wylotu wody wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego zwirowego klasy B25 W8 ze zbrojeniem, pretami ¢ 6, co 20 cm w
pionie i poziomie.

Plyta fundamentowa grubosci 40 cm z betonu hydrotechnicznego zwirowego
klasy B 25 W8 zbrojona pretami ¢ 12 m/m co 25 mm krzyzowo-siatka dotem i gora.

Stal zbrojeniowa klasy A III (34GS).

Na obwodzie plyty wykona¢ zbrojenie obwodowe-wieniec 4 ¢12 mm,
strzemiona ¢ 6, co 35 cm. Przy otworach studzienek, ptyt¢ nalezy dozbroi¢ pretami
2 ¢ 12 dotem i gora, po zewngtrznym obwodzie otwordw.

Po zamontowaniu zbiornika i wykonaniu proby szczelnosci nalezy obsypaé
fundament oraz dolny pas zbiornika (uprzednio zaizolowanego folig) ziemia,
réwnomiernie na catym obwodzie z zaggszczeniem nasypu warstwami grubosci 20-30
cm.

Wysoko$¢ nasypu winna wynosi¢, minimalnie 1,1 m od poziomu posadowienia,
to jest od spodu podsypki piaskowe;j.

UWAGA: materialy uzyte do wykonania fundamentu winny posiadaé
wymagane atesty jakoSciowe i wytrzymaloSciowe. A materialy izolacyjne
atest PZH.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w porze suchej oraz zapewnié
zabezpieczenie gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem a teren
inwestycji zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.
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